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Изм № 1, утверждено постановлением № 993 25.04.74. Государственные стандарты СССР. Информ. указатель № 6 1974 г. (см. стар. ред.)
 
Взамен ОСТ 40085
 
Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 15/VII 1970 г. № 1089 срок введения установлен с 1/VII 1971 г.
 
Срок введения изменения № 1 01.06.74.
 
Группа Л79
 
[bookmark: SUB1]Изменение № 1 ГОСТ 16187-70 Сорбенты. Метод определения фракционного состава 
 
Пункт 1.1. Заменены ссылки и номера сеток:
ГОСТ 214-57 на ГОСТ 214-70
ГОСТ 3584-53 на ГОСТ 3584-73
ГОСТ 5072-67 на ГОСТ 5072-72
27,5 на 28
35 на 36.
Пункт 2.3. Исключены слова:
«Выпуклость сит — не более 1 мм, вогнутость — не более 0,5 мм».
 



