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Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 15/VII 1970 г. № 1092 срок введения установлен с 1/VII 1971 г.
 
Изм. № 1 (ИУС № 10 1984 г.) (см. стар. ред.)
 
Группа Л79
 
Изменение № 1 ГОСТ 16190-70 Сорбенты. Метод определения насыпной плотности 
 
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.06.84 № 2290 срок введения установлен с 01.11.84
 
Пункт 1.1. Заменить слова и ссылку: «с точностью» на «с погрешностью»; 
ГОСТ 7148-70 на ГОСТ 25336-82.
Пункт 3.3. Заменить слова: «со скоростью» на «с частотой вращения». 
Пункт 3.5. Заменить слова: «с точностью» на «с погрешностью». 
Пункт 4.2. Формулу изложить в новой редакции:
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