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Группа В09
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Дата введения 1997-07-01
 
Предисловие
 
1 РАЗРАБОТАН Украинским научно-исследовательским институтом металлов
ВНЕСЕН Государственным комитетом Украины по стандартизации, метрологии и сертификации
 
2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 7 МГС от 26 апреля 1995 г.)
За принятие проголосовали:
 
	
	

	Наименование государства
	Наименование национального органа по стандартизации

	Азербайджанская Республика
	Азгосстандарт

	Республика Белоруссия
	Белстандарт

	Республика Грузия
	Грузстандарт

	Республика Таджикистан
	Таджикский государственный центр по стандартизации, метрологии и сертификации

	Российская Федерация
	Госстандарт России

	Украина
	Госстандарт Украины


 
 
3 ВЗАМЕН ГОСТ 27809-88
 
 



