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Введен в действие на территории Республики Казахстан с 1 января 2017 года (приложение к приказу Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 мая 2016 года № 113-од)
 
Сведения о стандарте
 
1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Эксперт-Стандарт» (ООО «Эксперт-Стандарт»)
2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 074 «Стеклянная тара и посуда»
3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 22 декабря 2014 г. № 73-П)
За принятие проголосовали:
 
	
	
	

	Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97
	Код страны по 
МК (ИСО 3166) 004-97
	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

	Беларусь
	BY
	Госстандарт Республики Беларусь

	Казахстан
	KZ
	Госстандарт Республики Казахстан

	Киргизия
	KG
	Кыргызстандарт

	Россия
	RU
	Росстандарт

	Таджикистан
	TJ
	Таджикстандарт


 
4 Настоящий стандарт соответствует международному стандарту ISO 7348:1992 Glass containers - Fabrication - Vocabulary», NEQ (Стеклянная тара. Выработка. Словарь).
Международный стандарт ISO 7348 разработан Международной организацией по стандартизации ISO при активном сотрудничестве с Международной Комиссией по стеклу (ICG).
Перевод с английского языка (en).
Степень соответствия - неэквивалентная (NEQ)
5 Настоящий стандарт разработан на основе применения ГОСТ Р 54494-2011 с учетом основных положений ГОСТ 30005-93
6 Настоящий стандарт разработан для обеспечения соблюдения требований Технического регламента Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
7 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
(Поправка)
 



